
Lassen a=0,5xt(min)>4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Mat.soorten en kwal.: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S235JR
volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S235JR volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
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EXC1Uitvoeringsklasse:

Fabricage volgens

Functionele tolerantie klasse: 1

NEN-EN 1090-2:2018
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